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Programa de la Jornada

2. 09:30 - 09:45 Inauguracién de la Jornada
D* Rosario Cornejo
Directora Técnica de la Direccion General
de Carreteras del MITMA
D Lola Ortiz
Decana del Colegio de Caminos de Madrid
D. Juan José Potti
Presidente Ejecutivo de Asefma

. 09:45-10:00 Sesién 1. Una década
de “Jornadas de Ensayos”. El ayery el
futuro por D. Juan José Potti

2. 10:00-11:30 Sesién 2. Comunica-
nes libres

Influencia de diferentes caracteristicas superfi-
ciales en la resistencia al deslizamiento evalua-
da con péndulo britanico.

D. Victoriano Fernéndez (UCLM)

- El ensayo de adherencia de capas segin
NLT-382: Influencia de la dotacion del ligante y
la macrotextura.

D. Isaias Garcia Salcedo (ALEAS)

Estudio de las condiciones de disefio de mez-
clas bituminosas fabricadas con polvo de cau-
cho por via seca

D. Miguel del Sol (UGR)

- Estudio del efecto de la naturaleza de rejuve-
necedores en las propiedades reologicas de
ligantes bituminosos envejecidos
D. Rauil Tauste (UGR)

Estudio del comportamiento mecanico de
mezclas asfélticas para su empleo en pavimen-
tos portuarios.

D°. M* Elena Hidalgo (Eiffage)

Coloquio y respuesta a las consultas recibidas
por Twitter

%. 11:30-12:00 Café virtual

. 12:00-12:30 Sesién 3. Normativa
europea de mezclas AC con emulsién
(EN 13108-31) y los nuevos ensayos de
control
D. Juan José Potti, D. José Luis Pefiay
D. Emilio Moreno (Repsol)

Coloquio y respuesta a las consultas recibidas
por Twitter

Z. 12:30-14:00 Sesién 4. Prestaciones,
disefio y control de mezclas SMA.
Coordina D. Francisco José Lucas (Repsol)

- Panoramica Europea y evolucion de las mez-
clas SMA
D. Breixo Gémez (EAPA)

- Funcionalidad y disefio de mezclas SMA
D. Fernando Moreno (UGR)

- Orden Circular OC 3/2019 y articulo 544 sobre
mezclas bituminosas tipo SMA
D. Julio Vaquero (DGC del MITMA)

- Control de calidad y puesta en obra de mez-
clas SMA

D*. Esther Tomas (Ciesm-Intevia) y

D. Javier Loma (Padecasa)

-Coloquio y respuesta a las consultas recibidas
por por Twitter

%= 14:30-16:00 Pausa para comida

2. 16:00-17:00 Sesién 5. Guia de pa-
vimentos para vias de baja intensidad
de tréfico
D. Juan Carlos Jiménez (Diputacion de
Valencia), D. Vicente Cerdan (VE) y
D. Angel Sampedro (UAX)

2. 17:00-18:00 Sesién 6. Metodologia
de disefio y dosificacién de mezclas
bituminosas, Monografia 19
D. Félix Pérez (UPC) y D. Jesus Felipo
(Pavasal)

%= 18:00 Clausura de la Jornada





